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VIASOL UNIVERSAL HBYV voltex

Leitfahige, hoch chemikalienbestandige Epoxidharzbeschichtung, fir mittlere bis schwere mechanische und
chemische Belastungen, statisch risstiberbriickend. Leitfahigkeit gem. DIN EN 1081, DIN EN 61340-4-1.

Anwendungsbereiche

[ Chemische Industrie ][ Pharmazeutische Industrie ][ Auffangwannen ]

[ Produktionsflachen ][ Werkstatten ][ Warenhauser ][ Labore ]

[ OP-Sale ][ Hochregallager ]
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Ausfuhrung und Verbrauche

Verbrauch Abstreuung Verlegung
(kg/m?) (kg/m?)

Leitfahige VIASOL EP-C549 AS 2,0-3,0 Optional: 1,6-25 Zahnspachtel
Verlaufsbeschichtung SIC F70 Zahnrakel
(0,18-0,25 mm) +Stachelwalze
0,02 -0,08
Leitschicht, VIASOL EP-E439 0,08-0,1 keine 0,06 -0,08  Gummirakel +
mit Kupferband zur Erde Farbroller
Optional: Kratzspachtel, VIASOL EP-C500 0,8-2,0 keine 0,5-2,0 Traufel,
Ausgleichschicht (fullbar 10-20% mit VIASOL (+0,08-0,4 Gummischieber bzw
QNVO0) QNVO0) Zahnspachtel /-rakel
Grundierung VIASOL EP-T703 0,3-0,5 Optional: 02-03 Gummischieber,
QS (0,3-0,8 mm) Farbroller
Ca. 0,6
Untergrund

Zementgebundene Untergrinde nach den entsprechenden "Normen und Zulassungen' muissen sauber und
tragfahig sein und frei von Rissen und Hohlrdumen. Haftzugfestigkeit > 1,5 N / mm?2, Restfeuchte < 4% - CM,
bei Untergriinden mit hoheren Restfeuchten und mit rlckseitiger Feuchteeinwirkung muissen besondere
Vorkehrungen getroffen werden oder eine feuchtigkeitssperrende Membrane muss installiert sein.
Untergrundvorbereitung z.B. Schleifen oder Kugelstrahlen mit anschlieRendem Kehren und Saugen ist
obligatorisch. Verbrauche sind mit VIASOL Quarzsanden und Fillstoffen ermittelt. Die Verwendung anderer
Quarzsande und Fullstoffe kann Anderungen des Verbrauchs und der technischen Daten mit sich flhren.

Hinweis Detaillierte Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhaltlich oder befinden sich in den Produktdatenblattern.

Eigenschaﬁ _ _

Technische Daten

LeliEhighel EH 23(1)210-4-1 . 182 g EES;
RissUtberbriickung DIN EN 1062-7 <0,4 mm

Shore-Harte EN ISO 868 D 67 nach 28 d
Haftzugfestigkeit EN ISO 4624 > 2,0 N/mm?2 nach 28 d
Schlagfestigkeit EN 13813 >4 Nm (IR4)

Testflussigkeiten DIBt: 1, 1a, 2,
3, 3b, 4, 4a, 4b, 4c, 5, ba, bb, 6, 6a,
Chemische Bestandigkeit EN ISO 2812-1 6b, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 15a
(andere auf Anfrage)

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblattern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenbléattern sind
Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsanspriiche geltend gemacht werden kénnen. Alle VIACOR Datenblatter werden regelmaRig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte

sich Uber den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (sieche www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen kdonnen jederzeit ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden.
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